


~ GEOFOR GEOTEKSTILLERI

Orgisiiz geotekstil " e

Polipropilen ve polyester hammaddeden iretilmis sonsuz liflerimignelenmesi ve isil islem uygulanmasiyla iretilir. Filtre, ayirma,
*-koruma-amaclrkullanilmaktadir 2

Karayoly, demiryolu, havaalani; dolgu, kiyi ve'liman yapilari;.iistyapi, cevre projeleri. gibi bircok projede kullanimlari séz

i’ konusudur. e
; : 0

Filtre amach - : f _
Farkli gradasyondaki iki malzemenin ince daneli‘'olan malzemenin kaba daneli olan malzeme gézeneklerini tkamasi ve zemin
stabilizasyonunu bozmasini engellemek amach. = %

{ Ayirma amach : :
iki farkli zemin torinG birbirinden ayirmak amacl:. : b
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Korunia amach _ _ St .
Genellikle delinme sebebiyle yirtilmaya ve zedelenmeye maruz kalacak geommebranin tizerinde kullanilir: Yoksek gramajda

urefilmektedir. et i)

m TEST METODU m KUTLE/BIiRIM ALAN (G/M2)

Birim alana disen kitle g/ m? mmm
i skme dmyanmr | ASTW D462 | &N | 102 | 1,93 | 1,64 | 200 | 225 | 280
Tuma sms usaman | ASTW 4632 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
" Vitimodeyonm | Aswoasan | i [ 042 | 051 | 064|059 096 197
Dolme deyenm COR] | ASTWD6261 | W[ 31| 358 | 40| 490 | 76 1060
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